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 Torino, 29/07/2010 

Spett.le RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DEI PROFESSIONISTI per la progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva dell’intervento di riqualificazione ed 

adeguamento dell’edificio denominato “ Portineria” facente parte del complesso 
della “Villa San Remigio” in Verbania 

 
Alla cortese attenzione di: Ing. G. Gallo 

 
OGGETTO: sintesi dei risultati delle prove con martinetti piatti 

1 Determinazione della tensione di esercizio - facciata di ingresso 
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2 Determinazione del modulo elastico - facciata di ingresso (Modulo E ≅ 2000 N/mm²) 
 

 

3 Determinazione della tensione di esercizio - stanza interna verso il lago 
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4 Determinazione del modulo elastico - stanza interna verso il lago (Modulo E ≅ 4800 
N/mm²) 

 
 
 
 
 
È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Ing. Marco C. Alessio 
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